
第四章 单分散 NiPt 纳米粒子的合成及其红外光学性能 
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得到的 NiPt 纳米粒子是不一样的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-8 HRTEM image of small nanoparticles around NiPt nanoparticles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-9 TEM images, size histogram and EDX patterns of NiPt nanoparticles obtained 

at different temperatures. (a, b, c) 0 ℃℃℃℃; (d, e, f) 25 ℃℃℃℃; (g, h, i) 60 ℃℃℃℃ 


